


fresas es de lingual a vestibular para crear un talla-
do en forma de cono con base mayor a lingual, y
poder favorecer la retencion de la resina. Se
tendra cuidado de no hacer mas de 10 perforacio-
nes por carilla.

A continuacién se talla el pontico en cera con las
caracteristicas convencionales, retocando con cera
para incrustaciones en especial los bordes e irregu-
laridades. Se sigue el proceso de colado de acuerdo
al metal a emplear, que puede ser precioso, semi-
precioso u otro metal que permita rigidez y pueda
ser bruiiido. Una vez colado se procede a pulir el
caso para luego encerar el frente estético. Previa-
mente habremos probado la oclusién en los mode-
los articulados. Se procesa el acrilico y se pule con-
venientemente. Fig. 1, 2

Fig. 2.-
Encerado del e
pontico una vez
colada y pulida la
estructura metali-

Caso terminado,
listo para ser ins-
talado en boca.

ca.

El paciente acude a su segunda cita, en la que
controlamos la oclusion y la estética del puente pa-
ra luego proceder a instalarlo. Para este paso reque-
rimos que la resina a usar sea bastante fluida, por
lo tanto tiene que ser de tipo epoxica como las que
se emplean para fijar aditamentos en ortodoncia.

Posteriormente se comienza al proceso de descal-
cificar las caras proximales de las piezas pilares has-
ta el limite de la zona cubierta por el metal, al igual
que las caras linguales o palatinas; se espera el tiem-
po conveniente, se aplica el agente de enlace y se
comienza a trabajar con la resina, teniendo mucho
cuidado de que fluya por todos los orificios del
puente, para ello la cara interna de las carillas que
van a ir encontacto con los pilares, debe estar lim-
pia y seca. Se asienta el caso en su lugar verificando
que esté en la posicion correcta. Una vez polimeri-
zada la resina, se eliminan excesos y se pule todo
muy bien. Fig. 3 -4-5

buena estética. Conservan en buenas condiciones

los pilares, son faciles de reparar y se pueden modi-
ficar las inserciones de los pilares segiin se requiera.

Entre sus desventajas se puede considerar el he-
cho que se requieran pilares practicamente sin res-
tauraciones previas, no se pueden restaurar grandes

dreas edéntulas y el que se deba trabajar so6lo en
oclusién habitual, no pudiéndose asi realizar reha-
bilitacion oral amplia, a menos que con un proceso
de desgaste selectivo previo se logre hacer llegar al

paciente a oclusion céntrica.
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